
Шлифование ходовых винтов 

 

Режимы резания 

Шаг 

резьбы, 

P, мм 

Получистовое шлифование Чистовое шлифование 

Припуск на 

сторону,    

П, мм, до 

Число 

проходов, i 

Скорость 

детали, Vд, 

м/мин 

Припуск на 

сторону П, 

мм 

Число проходов i 
Скорость 

детали, Vд, 

м/мин 

с подачей 

на 

глубину 

без 

подачи 

4 0,07 2 0,7 0,03 3 1 0,63 

6 0,1 3 0,63 0,05 4 1 0,58 

8 0,12 4 0,58 0,06 5 2 0,52 

10 0,15 5 0,52 0,08 6 2 0,47 

12 0,18 6 0,47 0,09 7 3 0,4 

 


